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Anexos 

Anexo 01: Instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 02: Plan de actividades 

 

AÑO 2022 

SEMANA 
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Identificación del 

problema 
                                

Revisión de 

antecedentes 
                                

Planteamiento del 

problema 
                                

Recopilación de 

información 
          

 
                    

Elaboración del 

marco teórico 
                  

 
            

Experimentación                                 

Análisis de datos                 
  

              

Procesamiento de 

datos 
                

  
              

Análisis de 

resultados 
                

  
    

 
        

Discusión de 

resultados 
                                

Conclusiones y 

recomendaciones 
                                

Sustentación                                 
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Anexo 03: Recursos y Presupuesto 

ÍTEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO (S/.) 
SUB TOTAL (S/.) TOTAL (S/.) 

 Recursos Materiales     280.00 

1 Materiales de Oficina Global 1 100.00 100.00  

2 USB Unidad 1 30.00 30.00  

3 Calculadora Unidad 1 20.00 20.00  

4 Adobe Unidad 125 1.00 125.00  

5 Fibra de cabuya kg 5 1.00 5.00  

 Servicios     1700.00 

6 Impresión y anillados Global 1 100.00 100.00  

7 Laptop Global 1 100.00 100.00  

8 Laboratorio Global 1 1500.00 1500.00  

 Otros     780.00 

9 Viáticos Persona 2 240.00 480.00  

10 Gastos imprevistos Global 1 300.00 300.00  

 COSTO TOTAL     2760.00 
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Anexo 04: Manual del proceso de elaboración de adobes con fibras de cabuya 

 

Paso 3 : Se agrega la fibra de cabuya según la cantidad 

que se desea realizar, tomar en cuenta 55.00gr por 

Paso 8:  Sacamos el molde para que el adobe pueda secar durante 28 dias.

Paso 9: Para el secado del adobe, al tercer dia , se hace parar el adobe para evitar que se rajen.

RECOMENDACIONES 

* Elegir el mejor material, hacer las pruebas en campo.

* El agua para la realizacion del adobe, tiene que ser limpia sin agentes contaminantes ni organicos.

* Verificar la correcta distribucion de la fibra de cabuya en el adobe.

MANUAL DE ELABORACION DE ADOBE REFORZADO 

CON FIBRA DE CABUYA

PREPARACION DEL ADOBE REFORZADO CON FIBRAS DE CABUYA 

Paso 5 : Preparar un lugar o zona para que se puedan 

hacer los adobes con el molde, para evitar el alabeo.

Paso 6:  Mojar el molde de adobes, antes de colocar 

la mezcla, para que no se adhiera a este.

Paso 7:  Una vez vertida la mezcla en el molde, 

perfilarla con una regla.

Paso 4:  Pisar el barro ya con la fibra, hasta que sea 

una mezcla homogenia

adobe.

Paso 1: Preparar el barro y hacerlo dormir una a dos 

noches antes.

Paso 2: Una vez ya haya pasado los dias de dormido 

agregar agua a la mezcla, para pisar el material.

manera significativa los costos.

El presente manual tiene el objetivo de dar a conocer

de manera sencilla y breve la elaboracion del adobe

de acuerdo a la norma E 0.80 del reglamento nacional

de edificaciones, en este con el reemplazo de fibras

de cabuya para sus propiedades fisico-mecanicas, sean

mayores a la del adobe convencional, sin alterar de 
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Anexo 05: Evidencia de trabajo en laboratorio 
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