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PLANO TOPOGRÁFICO DE LA APV. PILLAO MATAO SAN JERÓNIMO – CUSCO 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

 

ACTIVIDADES EN CAMPO 

  
Reconocimiento de Estratos Inspección y Muestreo de Suelos en C-01 

  
Inspección y Muestreo de Suelos en C-02 Inspección y Muestreo de Suelos en C-03 

  
Secado de Muestras Trituración de Terrones de Arcilla 
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ENSAYOS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS 

  
Control de Humedades Análisis Granulométrico 

  
Muestras Tamizadas Preparación de Muestras para Límites 

  
Ensayo de Límite Líquido Ensayo de Límite Plástico 
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PREPARACIÓN DE MUESTRAS A MEJORAR 

  
Preparación de Colofonia de Pino Pulverización de Colofonia de Pino 

  
Tamizado de Colofonia de Pino Muestra seca de Suelo Arcilloso 

  
Combinación de Muestras a Mejorar Combinación de Muestras a Mejorar 
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ENSAYOS CON MUESTRAS MEJORADAS 

  
Ensayo de Límite Plástico Ensayo de Límite Líquido 

  
Ensayo de Proctor de Muestra Patrón Ensayo de Proctor con 03% de Colofonia 

  
Ensayo de Proctor con 05% de Colofonia Ensayo de Proctor con 07% de Colofonia 
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ENSAYOS CON MUESTRAS MEJORADAS 

  
Moldeo de Muestras de CBR Muestras de CBR Patrón 

  
Muestras de CBR con 03% y 05% de 

Colofonia 

Muestras de CBR con 07% de Colofonia 

  
Registro de Pesos Húmedos de CBR Penetración de Muestras de CBR 
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ENSAYOS CON MUESTRAS MEJORADAS 

  
Muestras Penetradas Muestras Penetradas 

 
Contenido de Humedad de Muestras Saturadas 

  

  

 


